
Ф\r/
Общество с ограничеIrной ответстI]енIIостыо "Семеновский арматурный завод"

Серr,ификат соответствия ЛЬ РОСС RU.IIlIl01.II l0240

IОридический адрес: 142700, Московская обл., JIеltиllский p-lt, г. Видное, Белокамеllllое шоссе, д.1.

Фаtсгический адрес: б06б50, }Iижегоро/rская обл., г. CeMelloB, ул. Володарского, д.1

Телефон: +7(495) 225-87 -97

IIлсIIорт J\ъ 05б
Оr,вод из полипропилена

3аключение: соответствует ГОСТ З24 l 4 -20 1З

Техtlический контроль;

Номер партии 007

,Щата изготовления 2l .07.20l8 г.

Условное обозначение трубы Патрубок РР-Н сер б/н ffH 1 10 комп в/к ГОСТ З24|4-20lЗ

Размер партии, шт. 6000

Марка сырья рр l 1007 Ех
Условия и сроки хранения 'Грубы и фитиtlги храIiяl, по ГОСТ 15150, раздел 10, в условиях 5 (ОЖ4), в

tIеотапливаемых складских помещенияхили в отапливаемых скJIадах не ближе одного
метра от отопителыtых приборов в условиях, искJIIочающих вероятность их
мехаlIических llоl}реждений. Срок хранения не более 24 месяцев.

}lъ

п,п
наименование показателя

Зttачсl tис IIоказа],еJIя tlo
гос1, з24l4-20lз Фактический результат заключение

1 внешний вид должен coo],Bel,cTBoBaTb
коli,IроJIы loMy образчу

Гладкая наруж[Iая и
внутренняя

поверхности. }Ia
поверхности
OTCYTCTBYtOT

повреждения в виде
царапин или порезов.

Щвет серый,
однородный.

Соответствует, протокол
Ns069 от 22.0'7,2018

2 Размеры:

2.1 Средний наружный диаметр, мм l l0 r-0,4 l l0,1
Соответствует, протокол

Ns069 от 22.0'l,20]18

2.2 Толщина стенки, мм 2,7,|0,5 2,7з
Соответствует, протокол

JtlЪ069 от 22.07.2о1,8

2.з Величина прогиба, мм

J

Количество разрушившихся
образцов rrри испытании на

ударtryю прочность по Шарпи, О/о

lre бо;lес l0 5

Соответствует, цротокол
Ns069 от 22.0'7.2018

4
Герметlтчность при действии
внутреннего гидростатического
давления, МПа

0,05 выдерживает

Соответствует, протокол
N069 от 22.0'7.2018

5

Герметичность на протяжении
переменного воздействия горячей
воды температурой (9З*2)"С и
холодной воды температурой
(15+5) ОС, циклов, не меное

l 500 выдерживает

Соответствует, цротокол
NЪ069 от 22.07.2018

6
Изменение длины после прогрева,
о%, не более

2 1,6
Соответствует, цротокол

]ф069 от 22,07.20]'8

,Цата выдачи паспорта: 22.01 ,20|8 r.


