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Сертификат соответств}lя Л} РОСС RU.ПЩ0l.Н10240

Юрилический алрес: 142700, Московская обл,п Ленинский р-н, г. Вндное, Белокаменное шоссео д.l,
Фактическнй адрес: б06650, Ниiхегорtlлская обл.. r. Семснов, ул. ВололарскOгоо д.l
Телефоrr: *7(495) 225-8'| -97

пАсIIорт л! 010
Тройник и] полипропилеиа

3аключение: соответстýует ГОСТ З24 l 4-20 13

Техitический контроль:

llaTa выдачи паспорта: ]0.08.20l9 г.

Ho*lep партии 002

ýата лrзготовленлrя 27.08.20l9 г,

Уеловпое обозначение трубы Тройник РР-Н сер б/н Дн1 10х50х87,5 вiк ГОСТ 324l4-20l3

Размер партии, ulт. 2000

Марка сырья рр н007 Ех
Условия и ýpoк}t храиения Трубы и фитинги хранят ло ГOСТ'l 5l50, разлел l0, в условиях 5 (О}К4), в

неоталливаемых сtiqадских пФмвщениях ил}i в отапливаемых скJIадах rTe бли;lсе одного
метра от отопительных приборов в условиях, исключаюших вероятность их
механ}iчесtiих повреrклений. Срок хранения не более 24 месяцев,

Ns
п,п

наимсновакие пOк&затýля
значение показателя по

гост ]24l4_?01з
Фактлнеский результат ЗаклюЕение

l вttешний вид должен соотвýтствовать
кон,Iрольному образцу

Гладкая gаружнаrl и
внутренt{яя

поверхности. На
гIоверхнOсти
отсутствуют

гl0врsждения в виде
царапин иjlи 11орезов.

L|BеT серый,
олноролный,

Соответствует, протокол
]rгq0l7 от j0,08.2019

7 Ржмеры:

1l
L. L Срелпнй rrарухспый диа,иетр, мм 1 10+0,4 l l0,2

Эоответствует, Iтротоlкол
ýg0I7 от 30.08;20l9

1.2 Толщина стеЕки, мм 2,7+0,5
Эоответствуетi протокол

MsOI7 от 30,0S,20l9

2.з Величина п,рогнба, мм
3оответствует1 црФтOкол
ýý0I7 от 30"08.2019

J
Колrшество разрушившихся
образчrrв при испытании на

ударную прочность пп Шарпи, 9,о

не более l0 5

Соответствует, протокол
l\lbOI? от З0.08,20]9

4
Герметичнос,lъ шрЕ дейсf вttи
вýуryýýýýrо гндроЕг{rжчеекого
даэлеаяя, MITa

0,05 выдýрживitgт
Эоответствует, протOкоJr
Г{s0 l 7 от з0.08-20 19

5

Герметичность на прOтяжеиllи
tlеременного воздействия горячей
воды температурой (93*2) "С и
ХОл СlдиоЙ воды тем rIературой
(l5*5) оС, цик,,Iов, не меиее

l 500 выдерживаgт

Эоотвотчтвует, проток9л
Мs017 от з0,08"20I9

6
Изменение д,тIины пOсле прогрева.
yn. не более

.Z- 1,5
Jоответствует, протокол
týhO17 от з0,08,2019


